Warunki odtworzenia chodnikéw i zjazdow:

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

1. Kostka betonowa wibroprasowana szara /czerwona - 6c¢cm
2. Posypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 mm -15¢cm
4. Warstwa pospétki stab. cementem o Rm=1,5 MPa -10cm
RAZEM - -36cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

1. Kostka betonowa wibroprasowana czerwona - 8cm
2. Posypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 mm -15cm
4. Warstwa pospotki stab. cementem o Rm=1,5 MPa -10cm

RAZEM - -36cm




